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ptynnego podktadu anhydrytowego, produkowanego na bazie komponentow firmy Knauf

Informacje ogdine

W tej informacii technicznej znajdujq sie zalecenia dotyczace kolejnych
etapow prac umoZzliwiajacych szybkie i bezproblemowe wysychanie poprawnie
wykonanych ptynnych podktadéw anhydrytowych produkowanych na bazie
komponentow firmy Knauf.

Decydujacymi kryteriami sg
m Wiasciwa i regularna wentylacja
m Warunki klimatyczne (temperatura + wilgotnos¢)

m Niezakidcone schniecie (nie utrudnia¢ wysychania poprzez zakrywanie
powierzchni podktadu materiatami budowlanymi).

m Im wigksza grubo$¢ podktadu, tym diuzej trwa suszenie

Inwestor/zleceniodawca odpowiedzialny jest za stworzenie
odpowiednich warunkdw na budowie umozliwiajacych prawi-
dowe schnigcie podktadu anhydrytowego.

Uwaga

Harmonogram suszenia

Plynny podktad anhydrytowy na bazie komponentu firmy Knauf zostat wykonany
zgodnie z zaleceniami producenta.

W podktadzie grzewczym stosuie sie znaczniki pomiarowe, w ktorych pozniej mierzy
sie wilgotnosé resztkowa, Dzieki temu eliminuje sig ryzyko uszkodzenia instalacji
grzewczej podczas pobierania prébek do badar wilgotnosci resztkowej CM.

1 dzien po wbhudowaniu

Po podktadzie anhydrytowym mozna chodzié po ok. 24 godzinach.
Okna mozna teraz ustawi¢ w pozycji uchylnej.

2 dni po wbudowaniu

Mozna rozpocza¢ wasciwe wietrzenie pomieszczen.

Podktad moze wysycha¢ wytacznie wtedy, gdy zuzyte, wilgotne powietrze jest
stale zastepowane $wiezym, suchszym powietrzem. Optymalne jest stworzenie
przeciagu poprzez szerokie otwarcie okien i drzwi (chroni¢ przed ewentualnym
deszczem). Samo uchylenie okna nie wystarczy do szybkiego wysychania,
poniewaz iloS¢ wymienianego powietrza jest zbyt mata.

Nie utrudnia¢ wysychania poprzez zakrywanie powierzchni podktadu foliami,

* Informacje zawarte w tym harmonogramie schnigcia dotyczg ptynnych podktadéw anhydrytowych, ktére zawierajg co najmniej 30% komponentu Knauf i odpowiednie wcze$niej

sprawdzone w laboratorium Knauf kruszywa.
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kartonami, materiatami budowlanymi, itp.

Dla prawidtowego przebiegu wysychania szczegdlnie istotne sg pierwsze 7 dni.
Idealne warunki do wysychania panujg wéwczas, gdy wilgotno$¢ wzgledna
powietrza jest na poziomie < 65% i temperatura powyzej 18 °C.

Ptynne podktady anhydrytowe schng lepiej w okresie zimowym! Mrozne
powietrze na zewnatrz zwykle zawiera mniej wilgoci niz ciepte. Zimne,

suche powietrze po podgrzaniu bardzo dobrze przejmuje wilgo¢ z podktadu
anhydrytowego.

Szybkos¢ wymiany powie-

Pozycja okna trza na godzine

Okna zamknigte, drzwi zamkniete, okna  0do 0,5

uchylone

Zaluzje zastonigte 0,3do 1,5
Uchylone okna, brak zaluzji 0,8do 4,0
Okno w potowie otwarte 5do 10
Okno catkowicie otwarte 9do 15
Okna i drzwi (naprzeciwko okien) catko-  okoto 40
wicie otwarte

3 dni po wbudowaniu
Po ok. 3 dniach podktad anhydrytowy mozna lekko obcigza¢ (np. ustawienie
drabiny). Podktad uzyskuje petng swojg wytrzymato$¢ po wyschnieciu.

7 dni po wbudowaniu

W przypadku podktadu grzewczego, mozna uruchomi¢ ogrzewanie podtogowe
utrzymujac temperature na zasilaniu na poziomie 25 °C. Nalezy koniecznie
sporzadzi¢ protokdt wygrzewania

10 dni po wbudowaniu

Podnosimy temperature na zasilaniu do maks. 55 °C. W trakcie wygrzewania
réwniez nalezy regularnie wietrzy¢ pomieszczenia.

Po okoto 20 dniach od wbudowania

Za pomoca pomiaru CM oznacza sie wilgotnos¢ resztkowa podktadu
anhydrytowego (materiat do badan nalezy pobra¢ z catego przekroju podktadu).
W przypadku podktadu grzewczego mozna wykona¢ wstepne badanie
wilgotno$ci za pomoca testu foliowego. Folie PE o wymiarach 50 x 50 cm
uktada sie na wygrzewanym podktadzie w wentylowanym pomieszczeniu przy
maksymalnej temperaturze zasilania (max 55 °C). Folig przyklei¢ do podktadu
za pomoca tasmy samoprzylepnej, zwracajac uwage na szczelne potaczenie
krawedzi folii z podktadem. Jezeli po 24 godz. pod folig nie skropli sie woda,
mozna przystapi¢ do badania CM.

Gotowo$¢ do uktadania oktadzin zostaje osiagnieta przy nastepujacych
poziomach wilgotnosci resztkoweyj:

m  Podklad grzewczy: < 0,5 CM-%

m  Podkiad nieogrzewany: < 0,5 CM-%

Po uzyskaniu zadanej wilgotno$ci resztkowej nalezy obnizy¢ temperature Przy wiekszych grubosciach podktadu czas schniecia ulega
zasilania tak, aby temperatura powierzchni podktadu wynosita od 15 do 18 °C. Wskazowka  wydtuzeniu. Opoznienie rozpoczecia suszenia moze pogor-
Po obnizeniu temperatury podkiad bedzie gotowy do uloZzenia na nim okladziny. szy¢ wlasciwosci suszenia.
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Dziat Techniczny:
y Zmiany techniczne zastrzezone. Zawsze obowigzuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wytacznie wysokiej jako$ci produktow Knauf.

» Tel.: +48 22 369 51 99 Informacje dotyczace zuzycia, iloéci i wykonania stanowia wartoéci szacunkowe wynikajace z doswiadczenia. W przypadku odmiennych warunkéw
lokalnych nalezy je do nich dostosowac.
Zawarte informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto catosci ogélnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej,
przepiséw techniczno - budowlanych, zwigzanych norm i wytycznych, ktére obok zasad montazowych musza by¢ przestrzegane przez wykonawce.
Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, réwniez fragmentéw, w postaci drukowanej lub elektronicznej

> www.knauf.pl wymaga wyraznej zgody Knauf Sp. z 0.0., ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa.

Osiagnigcie wiasciwosci fizycznych i konstrukcyjnych systeméw Knauf jest mozliwe, gdy zapewnimy wytaczne stosowanie
elementow systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.



